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Protokol  o  skúškach  č.145/2010

Názov úlohy:     I/66 Banská  Bystrica - Slovenská Ľupča/R1/,rekonštrukcia
Číslo  úlohy :     L02/026
Odberateľ :        GEOFOS,s.r.o.,Veľký  Diel , 010 01 Žilina

Predmet  skúšky :  vzorky  zemín
Dátum  prevzatia  vzoriek : 24.6.2010
Dátum  vykonania  skúšok : 24.6.-30.6.2010

Typ  skúšky : Norma : Rozmer : Označenie :

Vlhkosť  STN  72 1012 % w

Objem.hmotnosť vlhkej zeminy  STN  72 1010 g.cm-3
ρn

Zdanlivá  hustota STN  72 1011 g.cm-3
ρs

Zrnitosť ČSN CEN ISO/TS 17992-4 - -

Medza  tekutosti STN  72 1014 % wL

Medza  plasticity STN  72 1013 % wP

Obsah  organických  látok        * STN 72 1021 % Iou

   *  neakreditovaná  skúška
Poznámka :
Výsledky z akreditovaných  laboratórnych skúšok  sú  uvedené  na str.2/2  v "Tabuľka  výsledkov 
laboratórnych  skúšok". Pomenovanie  zemín / trieda  a  symbol/ v prílohe  je  vykonané výpočtom
podľa   normy  STN 72 1001  na   základe   výsledkov   akreditovaných   skúšok   zrnitosť , medza  
tekutosti  a  medza  plasticity.

Dátum:30.6.2010 Schválil:
Vypracoval:Ing.Tojčíková  Mária Ing.Janiš  Stanislav

riaditeľ  DMZH

                                                  Uvedené   výsledky  sa  týkajú  dodaných  vzoriek.
                    Protokol  o  skúške  môže  byť  reprodukovaný  len  kompletný  a  žiadna  jeho  časť  nesmie
                               byť  použitá  bez súhlasu laboratória k propagačným alebo publikačným  účelom .
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